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РЕЕСТР ГЕОНАДЗОРА г. МОСКВЫ №27 (РЕЙТИНГ №4)

Оборудование:

МОСТДОРГЕОТРЕСТ

Протокол испытаний №

ИСПЫТАНИЕ СКАЛЬНОГО ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ  (ГОСТ 21153)

Лабораторный номер №:                 Заказчик:  

Объект:

испытательная лаборатория

Наименование грунта:
GIESA UP-25

Наименование выработки:  Глубина отбора:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА
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Состояние образца: с водонасыщением 

Диапазон давлений, МПа: 

Модуль деформации E, МПа: 

Коэффициент поперечной деформации , д.е.: 

Жмылёв Д.А., Старостин П.А., Чалая Т.А.

Отн. радиальная
деформация ε3, д.е.

Отн. осевая
деформация ε1, д.е.

Вертикальное 
напряжение, 

МПа

деформация 

1, д.е.
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