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РЕЕСТР ГЕОНАДЗОРА г. МОСКВЫ №27 (РЕЙТИНГ №4)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

МОСТДОРГЕОТРЕСТ испытательная лаборатория
129344 г. Москва, ул. Искры, д.31, к.1

АСИС ГТ.2.0.5

Протокол испытаний №
СРЕЗ ПО ПОВЕРХНОСТИ СМЕРЗАНИЯ (ГОСТ 12248-2010)

Лабораторный номер №:                                                                       Заказчик:  

Объект:

Температура испытания: -3,0 °C
Поверхность смерзания Сталь-грунт Оборудование:

        Глубина отбора:     м

TºC ρs, г/см3 ρ, г/см3 ρd, г/см3 n, % e Wtot, % Wm Sr, д.е. Ip, % IL Iom, %
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

№ Время, ч Нормальное напряжение, МПа Касастельное напряжение τ, МПа  ln(L) Абс. деформация, мм
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Сопротивление срезу по 
поверхности смерзания 

со сталью Raf, МПа

Зависимость между напряжением и деформацией

Ln(τ)

Время, ч

Кривая ползучести

об
ра
зе
ц 

 

дл
я 
оз
на
ко
мл
ен
ия




